Diverse Untersuchungen Schallabsorption Vergleich 09.07.07
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Diverse Untersuchungen Schallabsorption
CARUSO-ISO-BOND HZ HZ HZ HZ HZ HZ HZ HZ HZ HZ HZ HZ HZ HZ HZ HZ HZ HZ
Nr Abstand Dicke Dichte WLG| aw 1000 125 160 200 250 315 400 500 630, 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 Prifinstitut
mm mm |kg/m3 (H)
2 15 25 o040/ 0,35| 0,06/ 0,08 0,1 0,13 0,16 0,21 0,28 031 035 0,38 041 044 047 048 051 054 0,57 0,55 Peutz
6 15 40 o35 | 0,40, 0,04 0,05 0,08 0,12 0,17 0,24 030 034 041 043 048 051 055 059 064 066 0,72/ 0,76 Peutz
10 20 70 0,45 0,03 0,05 008 012 0,19 026 035 046 054 058 062 067 0,73 0,77 080 0,90 0,92 0,94 Peutz
11 200 20 70 085 0,18 0,20 035 046 067 078 089 090 087 0,77, 069 083 093 089 09 093 1,01 1,01 Peutz
3 25 20 o40|045| 0,07/ 0,09 0,24 0,17 023 030 0,37 040 044 047 051 053 056 060 064 066 0,69 0,66 Peutz
12 200 25 20 o40|055| 0,13/ 0,13 0,27 0,33 041 050 055 056 053 049 045 056 063 062 066 0,69 0,74 0,78 Peutz
7 25 40 035 /055, 0,09 0,08 0,15 0,21 030 0,38 049 056 061 063 066 069 0,75 0,79 0,84 087 0,88 0,87 Peutz
9 50 20 o40|0,75| 0,17/ 0,20 0,31 0,38 050 056 0,70 0,73 0,72 0,73/ 0,75 080 082 085 0,84 085 0,89 0,92 Peutz
1 50 40 o35/ 085, 0,16 0,17 030 037 055 067 082 086 085 088 089 094 095 09 097 1,00 0,98 0,98 Peutz
14 50 40 035 0,18 0,62 0,92 1,01 1,05 1,08 Fraunhofer Inst.
13 900 50 48 0,24 054 048 050 059 0,71 082 095 108 1,13 1,20 1,6 1,5 1,11 1,0 1,10 1,10 1,10 Miiller BBM
5 50 60 080 0,4 0,17 028 034 056 062 081 085 090 088 092 094 097 097 101 099 102 1,01 Peutz
8 100 20 o40 /095, 035 040 058 057 082 0,79 1,00 099 0,98 095 094 095 095 098 0,99 1,03 1,01 1,03 Peutz
4 100 40 035100 0,37 047 075 0,78 099 094 110 1,0 1,08 103 104 099 103 1,03 1,06 1,05 1,04 1,06 Peutz
15 100 40 035 0,24 025 046 062 068 0,77 089 096 099 099 098 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 LGA Kundt'sches Rohr




